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一种用于感光变色面料测试表征装置的设计与开发
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摘　 要： 开发了一种用于感光变色面料的测试装置，包括测试光源、样品台、光谱筛选装置、感光器以及可将感光器获得的光

信号转换为电信号的检测器等部分。 该感光变色面料测试装置采用入射光和反射光对感光变色面料进行测试，稳定

且精确，测试结果可直接用于对新型产业用感光变色面料进行表征，设备结构简单、易于操作、使用方便。
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随着科技进步和生活水平的不断提高，人们对纺

织品高档化、多元化、个性化的要求日益增强，对纺织

品的功能性要求也越来越高。 人们希望在满足穿着舒

适性的同时，能更多地体现自己的个性与魅力，越来越

多的消费者要求服装的颜色趋于多变化，这对由传统

染整工艺加工而成的色彩纯正、鲜艳度始终如一且颜

色不能改变的传统服装面料提出了很大的挑战，同时

促进了感光变色纤维和织物的研究和发展。 随着社会

的高速发展，氟利昂等大量污染物对地球臭氧层造成

了破坏，因此，可吸收或防紫外线面料被越来越多的消

费者所重视。 可吸收紫外线感光变色织物是指在太阳

光或紫外光的照射下颜色会发生变化的织物，其颜色

变化可逆，当光线消失后又会变回原来的颜色。 感光

变色织物近年来发展迅速，这既是现代科学技术不断

进步的结果，也是织物设计方面的一个突破［１－２］。

收稿日期： ２０１８－０７－１３
基金项目： ２０１５ 年中国纺织工业联合会科技指导性项目（２０１５１１４）；
２０１５ 年江苏省高校品牌专业建设工程资助项目（ＰＰＺＹ２０１５Ｃ２５４）；２０１５
年江苏高校优秀科技创新团队计划资助项目［苏教科（２０１５） ４ 号］；
２０１７ 年 江 苏 省 高 职 院 校 教 师 专 业 带 头 人 高 端 研 修 项 目

（２０１７ＴＤＦＸ００５）；２０１７ 年江苏高校 “青蓝工程” 资助项目 ［苏教师

（２０１７）１５ 号］；２０１７ 年江苏高校境外研修计划资助项目

作者简介： 陈宏武（１９７０－），男，教授，主要从事纺织新技术及纺织专业

高职教育的研究。
通信作者： 赵磊。 Ｅ－ｍａｉｌ：ｚｈａｏｌｅｉ７３６５＠ １６３．ｃｏｍ。

目前表征颜色变化的手段仅仅是在模拟太阳光照

的条件下通过人眼观察，并直观表述，用于全面表征感

光变色面料在不同光源照射条件下所发出的具体颜色

特征值的设备目前还没有。 因此开发一种可全面表征

感光变色面料在光照条件下所发出颜色特征的设备非

常有必要，对从事相关研究的科研人员具有一定的参

考价值［３－４］。

１　 感光变色织物
感光变色织物通常依靠感光变色纤维织造或织物

感光变色涂料印花后整理来实现。 感光变色纤维织造

是将光致变色化合物均匀地分散在涤纶、锦纶或丙纶

等化学纤维的纺丝液中，依靠溶液纺丝、共混纺丝或复

合纺丝技术来制取光致变色纤维，后经织造形成感光

变色织物。 感光变色涂料印花后整理是采用掺杂感光

变色化合物粉末的色浆对普通面料进行涂料印花。 感

光变色织物适合制作 Ｔ 恤衫、裤子、游泳衣、休闲运动

服、工作服、儿童服装、舞台演出服等休闲户外用纺织

品和商用礼服，也可用于窗帘、墙布和玩具等的制作，
还可用于军事伪装和防伪材料［５－６］。

２　 感光变色面料测试装置
２．１　 结构设计

感光变色面料的测试装置包括测试光源和位于测

试光源输出光路上的样品台，在测试光源输出光路上
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还设置有位于测试光源和样品台之间的光谱筛选装

置，在光谱筛选装置与样品台之间设置有感光器，在感

光器上连接有可将感光器的光信号转换为电信号的检

测器，样品台连接在调节支架上，并在调节支架的作用

下倾斜使测试光源的测试光经样品台反射后进入感光

器。 光谱筛选装置包括滤光片、激发单色器或第一单

色器和发射单色器，滤光片、激发单色器或第一单色器

和发射单色器依次设置在测试光源的输出光路上。 感

光器为空心球体的积分球，检测器为光电管或光电倍

增管，测试光源为高压脉冲氙灯或卤钨灯，调节支架为

伸缩支架。
２．２　 测试原理

感光变色面料测试装置的测试光源为可选择光

源。 如高压脉冲氙灯，能发射出强度较大的连续光谱，
光谱范围在 ２６０ ～ ７５０ ｎｍ，色温可控制在 ６ ３００ Ｋ 左

右；或者卤钨灯，光谱可调范围在 ３５０～２ ５００ ｎｍ，色温

可控制在 ３ ２００ Ｋ 左右。 这两种光源在照射时都必须

添加滤光片，过滤掉其他光谱范围内的光源，使得照射

光源与日常太阳光接近或者与 Ｄ６５ 光源接近；置于光

源和样品室之间的为激发单色器或第一单色器，可按

照要求筛选出测试所需的激发光谱；置于样品室和激

发单色器之间的为发射单色器，用于在激光光谱中筛

选出测试所需的发射光谱；样品室为固体样品架，用于

放置片状面料及固定测试面料，测量时，务必保证光源

与检测器成锐角；积分球是用金属材质做成的空心球

体，球体直径在 ５０ ～ ２５０ ｍｍ，内壁用硫酸钡材料进行

刷白，在测试过程中，对光源的光线进行多次反射，光
线的多次漫反射可使得球体通体明亮，球体内的光强

相等；采用光电管或光电倍增管作检测器，可将发出的

光信号放大并转为电信号。
由测试装置最终得到的电信号，即可对应得到表

征感光变色面料的发光特征，并通过 Ｋ ／ Ｓ 值（感光变

色面料经光源照射后产生的颜色给人的直观深度，值
越大表示变色的颜色越深）、Ｌ∗（感光变色面料经光源

照射后产生的颜色的亮度，值越大表示颜色越亮，负值

为黑色）、ａ∗（感光变色面料经光源照射后产生的红绿

颜色特征，正数表示颜色偏红，负数表示颜色偏绿）、
ｂ∗（感光变色面料经光源照射后产生的黄蓝颜色特

征，正数表示颜色偏黄，负数表示颜色偏蓝）、ｃ∗（感光

变色面料经光源照射后产生的色彩的饱和度）、ｈ（感
光变色面料经光源照射后产生的颜色的色调）共 ６ 个

指标来评价发光颜色。
电信号与感光变色面料的发光特征之间的对应关

系为感光面料变色基础数据。 建立感光面料变色基础

数据的方法是：首先将使用的各类感光变色纤维或不

同的感光变色涂料按不同变色深度由浅至深分数档制

备，制备出几套基础数据变色样，其覆盖范围略超过该

单色变色面料的最大可能使用的深度。 建库时输入变

色颜色数据前，必须首先测量空白织物和单色变色各

档浓度色样在可见光谱范围内的反射光信号值，并输

入颜色名称。 反射光信号值是经积分球处理得到的数

据，即反射光进入积分球的输入孔之后，光线便会在积

分球内均匀反射及散射，并在积分球面上出现场均匀

的光强分布，最终反射光从积分球输出孔输出。 输出

的反射光遇到检测器后，直接转换成变色的 Ｋ ／ Ｓ、Ｌ∗、
ａ∗、ｂ∗、ｃ∗、ｈ 等 ６ 个指标，并自动储存到计算机。 因

此，测量的精度直接影响配色结果，应严格按照测色技

术要求进行测量，同时按照程序要求逐个输入单个变

色样的信息，例如编号、名称等，这样就建成了一个各

变色单指标的基础数据库。
光源置于整个装置的最下方，有两种光源可供选

择，通过光源旋转按钮控制光源。 旋转按钮设有 ４ 个

控制单元（开、关、光源 １、光源 ２），光源的照射面积为

圆形，直径为 ２～４ ｃｍ。 滤光片位于光源的上方，相隔

１．５～ ２ ｃｍ，滤光片的过滤面积比光源照射面积略大一

些，这样可以充分保证光源全部被过滤。 光源的组成

与太阳光基本接近。 激发单色器位于发射单色器和滤

光镜之间，其工作面积与滤光片保持一致，与滤光镜和

发射单色器的间隔均为 ２～２．５ ｃｍ，通过控制开关控钮

根据检测要求筛选出一定范围内的光谱。 发射单色器

置于激发单色器之上、样品室之下，同样可以通过按钮

根据检测要求筛选出一定范围内的光谱照射于被检面

料上。 样品台置于发射单色器之上，样品台中间有一

个圆形凹槽，其直径约为 ４ ｃｍ，检测时被测样品置于

其中，并通过圆环薄片置于被检测样品上，圆环内孔的

面积就是被检面料的测试面积，圆环的内孔直径约为

２．５ ｃｍ。 样品台的两端各与一个伸缩支架相连，通过

控制伸缩支架可精确控制入射光与被检面料之间的入

射角度。 在圆形凹槽的正上方设有一个积分球，在检

测过程中，面料感光变色后将光线反射于其表面，又因

积分球的球体透明，且表面有若干孔洞，在球体内的多

次反射使得光强相等。 积分球与检测器相连，检测器

８２
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是一种转换器，可将感光变色面料所产生的颜色光信

号转化为电信号直接传输电脑，电脑根据变色基础数

据库快速表征出变色特征指标。
２．３　 实施方案

感光变色面料测试表征装置的结构示意图见图

１。 抽屉式试样架的俯视图见图 ２。

１－光源；２－滤光片；３－激发单色器；４－发射单色器；５－样品台；６－伸
缩支架；７－积分球；８－检测器；９－处理系统；１０－抽屉式试样架

图 １　 感光变色面料测试表征装置的结构示意图

��

��

１１－圆形凹槽；１２－固定圆环

图 ２　 抽屉式试样架的俯视图

在测试之前应先打开感光变色面料测试装置的电

源开关和光源开关，预热 ３～５ ｍｉｎ，并开启电脑实现测

试表征装置与数据测试软件的连接。 预热完成之后，
如图 １、２ 所示，首先拉开抽屉式试样架 １０，将固定圆

环 １２ 取下，将测试试样裁剪为直径 ５ ｃｍ 左右的圆形

试样，并将试样放入圆形凹槽 １１，固定圆环 １２ 放置于

试样上用于固定试样，并将抽屉式试样架 １０ 送入测试

装置内。 继续旋转电源开关按钮可选定光源种类，打
开光源 １，光源 １ 经过滤光片 ２ 滤光后，穿过激发单色

器 ３，筛选出特定的激发光谱，激发光谱再次穿过发射

单色器 ４，从而筛选出入射到待测样品的照射光谱。

入射光谱直接照射到样品台 ５ 上的检测布样，可通过

调节伸缩支架 ６ 两边的支架高度，进而控制样品台 ５
的倾斜角度，以满足不同角度入射光的测试。 当光线

入射到测试样品表面后，由于入射光不是直角，因此反

射光将不沿着原来的路径反射出去，而是直接反射到

积分球 ７ 上，经过积分球 ７ 的处理之后，被测试的反射

光颜色均匀稳定。 积分球 ７ 通过检测器 ８ 立即传输给

处理系统 ９，处理系统 ９ 通过电脑处理即通过变色基

础数据库得出感光变色面料光照变色后反光色深值

Ｋ ／ Ｓ、反光亮度值 Ｌ∗、反光红绿特征值 ａ∗、反光黄蓝特

征值 ｂ∗、反光颜色饱和度值 ｃ∗以及反光颜色色调值 ｈ。

３　 结　 语
本文设计开发的感光变色面料检测装置可用于对

各种感光变色面料光照后的变色值进行精确的测试与

表征，且本装置具有设备结构简单，易于操作，使用方

便，针对性较强的特点，可为广大从事产业用感光变色

面料的研发人员提供参考。
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