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纯棉仿毛人字呢的设计与生产
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摘 要
：
采用粗特棉色纱开发 出一种纯棉仿毛人字呢 ，介绍 了其产品设计思路与织物规格设计 。 对主要织造生产技术

，

如染

色
、
络筒 、分条整经 、

剑杆织造等作了重点分析
，

并对后整理工艺要点作了简要介绍 。 经检测
，
产品质量指标 良好

，
产品

风格 、色泽与粗纺毛产品相似 ，
服用性能优于粗纺毛产品 。
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近年来
，
各类化纤仿毛面料层 出不穷

，
既缓解了纯

毛类产品产能不足的问题 ，又大大降低了 毛类纺织品

的生产成本 。 目前市场上仿毛产品多为粘锦类 、涤粘

类 、涤腈类等化纤仿毛面料品种 ，
用粗特纯棉纱开发的

仿毛类织物较为少见
，
本文介绍 了纯棉仿毛人字呢的

设计与生产过程
，
以供生产设计人员参考 。

１ 产品设计

ｌ
．
ｉ 设计思路

采用粗特棉纱染色后分别作为经 、纬纱进行交织 ，

原则上经玮纱色泽为纯色 ，
色调 以黑 、灰 、兰 、棕等为

主 。 在织物组织设计上可采用 比较紧密的斜纹类组

织 ，如加强斜纹 、人字斜纹
’

等
，
以 提高织物的厚实感 。

在织物后整理时采用粗纺毛织物整理路线进行加工 ，

这样可使产品 的布面庄重典雅 、挺括丰满 、 回 弹性好 、

毛型感强
，具有仿粗毛纺产品 的效果 。

１
．
２ 织物规格设计

成品幅宽 Ｍ ８ｃｍ
，
经纱为 ５８ ． ３ｔｅｘ纯棉纱 （棕色） ，

纬纱为 ８３ ．２ｔｅｘ纯棉纱 （黑色 ） ，
经纬密度 ２０４ 根／ １０ ｃｍｘ

１ ９７ 根／ １０ｃｍ
，
３／３ 人字斜纹 ，

面密度 ３２０
ｇ
／ｍ

２

。

２ 织造生产工艺

２． １ 染色工艺
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采用 国产 ＨＲ４０５ 型高温高压染色机对经 、纬纱分

别进行筒纱染色 ，
因原纱为棉纱 ，故染料宜选用环保型

活性染料 。 同时由于纱线色彩为深色调 ， 染色过程中

应重点注意其色牢度及色泽差异 ，
避免回修重染及后

加工时出现沾色现象 。

２
．
２ 络筒工艺

采用国产 ＧＡ０ １ ４ 型络筒机进行络筒 。 由于经 、纬

纱纱号不 同 ，
制 定络 筒工艺时要有所 区分。 对 于

５８ ． ３ｔｅｘ经纱
，
其络筒速度为 ８００ｍ／ｍｉｎ

，
络筒张力为

０． ０９８Ｎ
，
卷绕密度为 ０ ＿ ５０ｇ／ ｃｍ

３

；

而对于 ８３ ． ２ｔｅｘ 纬

纱 ，其络筒速度为 ９５０ｍ／ｍｉｎ
，络筒张力为 ０ ．

１ １ ７６Ｎ
，

卷绕密度为 ０ ． ４ ８ｇ
／ｃｍ

３

。 对于筒染前松式络筒 ，其卷

绕密 度 应偏 低 掌 握
，
以 便 于 染透 染 匀

，
故 选 择

０ ．３７
ｇ
／ｃｍ

３

。 同时络筒工序应米用电子清纱和手持式

空气捻接器
，

以提高络筒质量 。

２
．
３ 整经工艺

由于经纱线密度为 ５８ ． ３ｔｅｘ
，纱线粗 ，

不须上浆 ，故

可直接采用 Ｇ１ ２２ 型分条整经机制成织轴 。 为 了织造

方便
，
可在染 色时加人少量黏着剂

，
以减少毛羽或断

头 。 整经配条工艺设计如下 ：共经 ７ 个条带
，
每个条带

经纱数为 ４５４ 根。 整经上机工艺参数设定如下 ：在筒

子架上分区段配制整经张力 ，边部经纱张力适当加大 ，

张力调节范围为 １５ ￣ ２５ｃＮ
；
羊角板角度 １５

°

，
定幅筘移

动距离为 ０ ．５ｍｍ／ｒ
，
滚筒卷绕速度 ４５０ｍ／ｍｉｎ

，
织轴卷

绕速度 ５ ０ｍ／ｍ ｉｎ 。

DOI :10. 16549/j .cnki .i ssn. 1001 -2044. 2018. 12 .013



｜
上海纺织科技ＳＨＡＮＧＨＡＩＴＥＸＴＩＬＥ ＳＣＩＥＮＣＥ＆ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ

５ 〇
１产品设计与开发

２０１ ８ 年 １ ２ 月 ？ 第 ４６卷 ？ 第 １ ２期

Ｖｏ ｌ

．４６Ｎｏ ． １２
，
２０１８

２ ．４ 织造工艺

采用国产 Ｇ７４７
－

１ ８０ 型剑杆织机进行织制 。 由 于

纱线粗
，
织物紧密

，
织造时须适当加大上机张力

，
并采

用高后梁工艺 ，
以利于打紧讳纱和开清梭 口

， 同时应适

当加大车间温湿度 ，
以减少经纱断头 。 主要上机参数

设定如下 ：车速为 １ ８０ ｒ／ｍｉｎ
；
上机张力为 ８ｋＮ

；

开 口时

间 ３００
。

， 梭 口 高 度 ４０ｍｍ
；
进剑 时间 ７５

。

、退剑 时间

２８０
。

、两剑交接时间 １ ８０
。

；
后梁高度 ９０＿ 、停经架高

度 ５０ｍｍ
，
综平时间 ３２０

°

；
车间温度约为 ２８Ｔ

，
相对湿

度为 ８０％ 。

经采取上述工艺与措施后 ，
坯布生产相当顺利 ，

织

造生产效率达 ９２％
，下机

一■等品率为 ８５％ 。

３ 后整理工艺

采用粗毛纺织物后整理工艺路线 ，
其主要工序有

预缩 、起毛 、剪毛 、定型 、蒸呢等 ，
其工艺要点如下 ：

（
１
）
预缩时采 用 国 产 ＳＰ １０００ 型预缩机

，
松式整

理
，控制好车速 、蒸汽压力 ，保证预缩率达到 ５％￣６％ 。

车速设定在 ３０ｍ／ｍ ｉｎ 左右
，
蒸汽压力以 ２９ ． ４Ｎ 为宜 。

（
２

）起毛时采用单机起毛 ，

二正二反
，
应根据织物

绒面和强力情况
，
及时调整针辊速度和织物张力 。 主

要工艺设定如下 ： 起毛罗拉数量为 １ ８ 辊
，
起毛罗拉逆

时针转速为 ２５ｒ／ｍ ｉｎ 、顺时针转速为 ３ ０ｒ／ｍｉｎ
，车速

２０ｍ／ｍ ｉｎ


〇

（
３

） 由于起毛后表面毛绒长短不
一

，
需要将毛绒

剪平齐 ，故须进行剪毛 ，其工艺设定为 ：

１８５ｍｍ 圆刀 ，

车速
１ ８ｍ／ｍｉｎ 。

（
上接第 ２４ 页 ）

染料 。 同时
，
直接染料的色泽也会对上染率产生重要

影响 ，
颜色也应成为考虑因素之

一 ［
７

］

。

４ 结 语

（
１

）
ＮａＣｌ

、

Ｎａ
２
Ｃ０

３
的质量浓度对提高染料上染率

的作用 十分明显 。 活性染料适宜的反应温度在 ２５Ｔ
̄

５０Ｔ 。 牛角瓜纤维染色的适宜条件为 ：在活性艳红 Ｘ
－

３ Ｂ 质量分数 ２％
， 染色 温度 ５０Ｔ

，

ＮａＣｌ 质量 浓度

４０
ｇ／

Ｌ
，

Ｎａ
２
Ｃ０

３
质量浓度 ５ｇ／

Ｌ 时
，
上染率可以达到

６４％

０

（
２

）牛角瓜纤维经过弱碱处理后 ，
染料活性艳红

Ｘ－ ３Ｂ 的上染率略低于未处理前 。

（
３

）通过与直接染料 、靛蓝染料的上染性能比较 ，

活性染料可 以成为潜在的牛角瓜纤维染色的染料之

（４ ）定型时采用国产 ＶＮＥ 型短环烘燥定型机 ，为

保证织物尺寸稳定
，
应合理设定温度 、车速等工艺参

数 ： 车速设为 ２５ｍ／ｍ ｉｎ
，

温度 １５ （ｎ：
，
使超喂率达 ３％

左右 。

（
５

）蒸呢时采用 国产 Ｎ７ １ １ 型罐蒸机 ，
宜实施高效

蒸呢工艺 ，其主要工艺参数设定为
：
蒸汽压力 ３９ ． ２Ｎ

，

汽蒸 １５ｍｉｎ
，
抽冷 ８ｍｉｎ 。 这样有助于提高纯棉仿毛织

物的仿毛效果。

４ 结 语

纯棉仿毛人字呢制成后送第三方检测 ，结果如下 ：

经 、纬 向断裂强度分别为 １１ ８７
、
１０４３ｃＮ

， 急弹 、缓弹

折皱回复角分别为 ２６５
°

、
２８２

°

，
抗起球等级为 ４ 级

，
皂

洗色牢度为 ４ ￣ ５ 级 、白布褪色牢度为 ４ ￣ ５ 级
，
干摩 、湿

摩色牢度均为 ４ 级 。 由此可见 ，该产品质量较好 ，具有

较好的服用性能 ，产 品风格 、色泽与粗纺毛产 品相似 ，

与纯毛织物相 比
，具有坚牢耐穿 、 尺寸稳定 、易洗快干 、

免烫防驻 、色泽鲜艳 、色彩多样 、价廉物美等优势 。
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